Supercam

fibras de acero para concreto
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Soluciones Constructivas




(L) Longitud (D) Diametro (I) Relaciéon

Cantidad Resistencia ala

J

]

J
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Referencia aprox.  tracciéon prom.
t (mm) (mm) de aspecto ﬁb:’a /Kg (Mp:)
[ FR 45 50 1,05 45 2.681 860
Referencia (L) Longitud | (D) Didmetro (1) Relacion C:::Ld;d rire:é::s:zfﬂa
(mm) (mm) de aspecto ﬁbra/lig (Mpa) '
[ FR 65 60 0,9 65 3.194 760
Referencia (L) Longitud (D) Diametro (1) Relacion C::::’Xad 'tf:c'il‘j:i:foija
(mm) (mm) de aspecto fibra/l&g (Mpa) ’
[ FR 80 60 0,75 80 4806 760
Referencia | (1) Longitud (D) Diametro (1) Relacion C:;‘:dead 'tre:c':fs:i:f;:a
(mm) (mm) de aspecto fibra /IKg (Mpa)
[ FR 60 35 0,60 55 19.660 860
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